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STEINKONSERVIERUNG UND -RESTAURIERUNG

Schuppen und Schollen

Schuppender und abblatternder Sichern einer Masswerkkante mittels Stutzkittung. Hier am Beispiel der Erlach-Ligerz Kapelle 2005:
ZIELE: - Sicherung wertvoller Steinoberflachen ﬁere'ﬁh am Masswerk der Schutz-
- Reduktion der Oberflache und damit Verlangsamung der apetie. . :
Schad Bei den Versuchen zeigte sich,
cha epsprozesse ) _ _ dass das Verfahren mit Kieselsol
- Vorbereitung des Untergrundes fur weitere Restaurierungs- wesentlich besser funktioniert als
schritte jenes mit Kieselsaureester, da die
- Wiederherstellung der Lesbarkeit von Kanten und Profilen Schuppen elastischer werden und
oder Steinmetzzeichen eine bessere Klebewirkung erzielt
wird.
WEG: - Kieselsaureester
- Kieselsol
PARAMETER: - Verhaltnis von Aufwand-Nutzen

Viele Steinoberflichen am Minster sind prinzipiell intakt, weisen aber schup- Zurucklegen von Steinschollen

pende Oberflachen auf.

Anfangs wurden solche Steinschollen und Schuppen bei Wandflachen aussen
oder Fenstermasswerken mit einer weichen Burste entfernt, der Untergrund
gefestigt. Gerade in Bereichen aus dem 15. Jh. gehen so unter Umstanden
wertvolle Spuren der Steinbearbeitung und eingeritzte Zeichen sowie fruhe
Farbfassungsreste unwiederbringlich verloren.

Bei den Konsolen und Baldachinen der Nordportale wurde unter Anleitung von
Restaurator Urs Zumbrunn versucht, moglichst viel der aufblatternde Steino-
berflache zu retten. Dazu wurden mit kolloidaler Kieselsauredispersion Stutz-
kittungen angefertigt und die aufgeweichten Steinschollen vorsichtig von Hand
zuruckgedruckt. An anderen Stellen wurden parallel dazu mit Vorfestiger lose
Schuppen wieder zuruckgeklebt. Die Reduktion der Oberflache reduziert die
Schadensprozesse, welche durch Kondens- und Regenwasser ansonsten
stark beschleunigt werden.
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Zur Untersuchung weiterer Restaurierungsmethoden wurden sowohl an der Gesicherte Oberflache

Wandflache des Glockenstuhls als auch am Fenstermasswerk der Schutz-
Kapelle Versuchsflachen angelegt. Auf diesen wurden verschiedene Behand-
lungsmethoden ausprobiert. Ziel war es zum einen, die schuppenden Oberfla-
chen zu stabilisieren um die originalen Bearbeitungsspuren wieder erkennbar
und Steinmetzzeichen wieder besser lesbar zu machen. Zum andern sollten
vor allem abblatternde Randbereiche (z.B. an Fenstermasswerken) zuruckge-
legt werden um die ursprungliche Oberflache zu erhalten.
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An den Wanden des oberen Glockenstuhls wurden 2007 erstmals systemati-
sche Versuchsreihen mit folgenden Materialien durchgefuhrt: diverse Kiesel-
saureester, Kieselsol und Acrylat. Das beste Ergebnis, auch im Hinblick auf
spatere Restaurierungsmassnahmen, zeigte hier die mit Kieselsol behandelte
Flache. Nach dem Aufspruhen des Kieselsols werden die Schuppen von Hand
zuruckgedruckt. Dank dem Zuruckkleben der Schuppen sind die originalen
Werkzeugspuren wieder deutlich erkennbar.

Als weitere Versuchflachen wurden schuppende und abblatternde Bereiche
am Masswerk der Schiitz-Kapelle ausgewahlt. Bei den Versuchen zeigte sich, Vorzustand
dass auch hier das Verfahren mit Kieselsol wesentlich besser funktioniert als
jenes mit Kieselsaureester, da die Schuppen elastischer werden und eine bes-
sere Klebewirkung erzielt wird. An Stellen, wo unter der abgelosten Schale
bereits Steinmaterial wegerodiert ist, lassen sich mit einer Mischung aus Sand
und Kieselsol Stutzkittungen anbringen.
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Konsole aus dem 15. Jh. (M. Ensinger) mit stark aufblatternder Oberflache. Restaurierung 2002 mittels Stltzkittungen auf Basis kolloidaler Kieselsauredispersion Sichern einer Masswerkkante am Unteren Turmok-
togon 2007 im gleichen Verfahren

Notsicherung der Wandoberflachen in den Glo-
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